Dotyczy: postępowania przetargowego na „ Przebudowę drogi gminnej nr 312336 we wsi Zduny” 
Pytanie 1
W części opisowej projektu konstrukcja bitumiczna  nawierzchni jest następująca:

Warstwa ścieralna gr. 3 cm i warstwa wiążąca gr. 5 cm, natomiast w przedmiarze jest to jedna warstwa gr. 5 cm. Który wariant trzeba uznać za właściwy?
Odpowiedź:

 Wiążące  są zapisy w przedmiarze robót -  5 cm, układana w 2 warstwach.

Pytanie 2. 
W projekcie istnieje zapis, że jako kruszywo stosowane do warstw bitumicznych i podbudowy należy stosować kruszywo bazaltowe, w szczegółowej  specyfikacji technicznej nie ma takiego zapisu. Czy Inwestor obliguje do stosowania kruszywa bazaltowego ?
Odpowiedź:

Inwestor obliguje do zastosowania kruszywo o parametrach „ nie gorszych „ niż parametry kruszywa bazaltowego.
